-~ Warmelsitung. Kap, XXI. § 14

Bei dieser Untersuchung wurde zwischen die Kupferplatten statt der
Versuchsplatte eine Wasserschicht gebracht, deren Dicke durch drei kleins
Glasstickoben bestimmt war, die zwischen den Kupferplatten lagen. [Iie
Wasserlamalle fliaBt wegen ihres kapillaren Randwiderstandes (5. 8. 885) nicht
aus. Jedoch verdampft wihrend der Versuchsdauer sus dem Rand der Schicht
etwas von dem Wasser; diese Menge kaun leicht aus dem Zuriickweichen der
Wasserlamelle vom Rand der Kupferplatten bestimmt werden; die zu jhrer
Verdampfung erforderliche Wiirmemenge ist als Wirmeverlust zu buchen,
Da die Wiirme von oben nach unten das Wasser durchdringt, ist die Kon-
vektionswirkung ausgeschaltet (s. 8.885), Zwischen 0 und 80° ergaben die
Versuche als Wirmeleitzahl des Wassers

A = 0,001325 (1500020848 < v v = & 2iers (22)

Das Verfahren ist auch zur Messung der Wiirmeleitfihigkeit von Metall-
zylindern angewandt worden 1) (s, Fig.454). Dabei tritt an Stelle der beiden
Kupferplatten mit der da-

Fig. 454. zwischen befindlichen Ver-

i suchsschicht der zu unter-

suchende Metallzylinder I
mit zwei Bohrungen B, und
B R By fiur Thermoelements im
- : vertikalen Abstand 1. H,

) ist der Heizkorper, It eine
Metallhaube als  Strah-
lungsschutz mit  einem
Thermoelement an  der
: Stelle By, J das gliserne
f —— Vakuummantelgefil, £ ein
auf dem Rost R, sitzender
i Eisenklotz. Dieser gibt die
Wirme an Kithlwasser ab,

Hy das im Gefall G, durch
den Heizkorper H, auf eine
beliebige Temperatur (bis
etwa 80") gebracht wird,
durch O, austritt, durch 0,
ins Gefill G, gepumpt wird und von diesem durch 0, wieder nach (, flieGt,
Bei einer zweiten von Jakob %) angegebenen Methode (s. Fig. 4565) ist das
Vakuummantelgefil durch zwei elektrische Heizkorper ersetzt, deren einer ()
den Hauptheizkirper H in geringem Abstand ringférmig umschlielit, wihrend
der zweite (D) als Heizplatte nahe iber dem Hauptheizkorper liegt. Die
Temperatur der beiden Hilfsheizkérper wird durch Regulierung ihres Heiz-

0,

- 2
>

') M. Jakob, Zeitschr. d. Ver. deutsch. Ing.; a. a, 0.
*) Bericht tber die Titigkeit der Physikalisch-Technischen Keiehsanstalt im
Jahre 1928, Zeitschr. f Instrkde. 44, 108, 1924,




